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Stan konstrukeji przesel

Stan dzwigaréw gléwnych:

Stan techniczny dzwigaréw jest niepokojacy. Zinwentaryzowano nastgpujace uszkodzenia:

. zawilgocenie i korozja betonu oraz zbrojenia dzwigaréw w strefach podporowych, zwykle na
dtugosci nie wigkszej niz 30 cm od kofica belki (fot. 19, 24); uszkodzenia wystepuja praktycznie
we wszystkich belkach nad obydwoma filarami oraz nad czeécia belek nad przyczdtkami i sg
spowodowane nieszczelnoécia dylatacji; badania chemiczne betonu (zatacznik 3) wskazuja, ze w
strefach tych nalezy spodziewa¢ sie przekroczenia dopuszczalnej zawartosci chlorkow,

. odsloniete, powierzchniowo korodujace strzemiona widoczne lokalnie na dolnych
powierzchniach dzwigaréw — uszkodzenie spowodowane brakiem wymaganej otuliny zbrojenia
na etapie prefabrykacji elementow (fot. 21, 25, 26, 30, 31, 33),

. intensywna korozja blach tozyskowych w dzwigarach (fot. 33).

Stwierdzone uszkodzenia nie zmniejszaja przydatnosci uzytkowej dzwigaréw, jednak powodujg

zmniejszenie ich trwatoéci. Nie stwierdzono uszkodzen (rys) mogacych swiadczy¢ o przecigzeniu

dzwigardw.

Lokalizacje uszkodzen dzwigarow pokazano na rys. w zataczniku 2.1.

Stan plyty pomostu i poprzecznic:

Stan techniczny plyty pomostu jest niedostateczny. Do takiej oceny skianiajg uszkodzenia
stwierdzone w strefach przydylatacyjnych nad filarami i czgéciowo nad przyczdtkami,
spowodowana przeciekami przez dylatacje jak i przez samg plytg. Stwierdzono tutaj intensywna
korozje tugujaca betonu, oslabiajaca jego wytrzymatosé¢ oraz korozjg zbrojenia. Wzdhuz krawedzi
pyty wystepuja niewielkie ubytki betonu. Uszkodzenia pokazano na fot. 23, 27, 28, 32, 33d.

Na ok. 15% dlugosci zamkéw zespalajacych belki stwierdzono wykwity $wiadezace o przeciekach.
Lokalnie w zamkach wystepuja réwniez raki spowodowane niestarannym wykonaniem oraz
niewielka korozja odstonietego zbrojenia (fot. 22, 26, 29, 31).

Lokalizacje uszkodzen ptyty pomostu pokazano na rys. w zalaczniku 2.1.

Stan techniczny prefabrykowanych poprzecznic nie budzi istotnych zastrzezen.

Stan wspornikéw podchodnikowych:

Stan techniczny wspornikéw podchodnikowych nie odbiega od stanu plyty pomostu i ze wzgledu
na uszkodzenia w obrebie dylatacji nalezy uznaé go za niedostateczny. Duze ubytki betonu, korozje
betonu i zbrojenia stwierdzono na wsporniku wschodnim nad podpora L-2 i L-3 (fot. 24).
Lokalizacje uszkodzen wspornikéw podchodnikowych pokazano na rys. w zafaczniku 2.1.

Stan podpér

Stan przycz6lkéw (fundamentéw i korpusow):

Stan techniczny przyczotkéw jest niepokojacy. Stwierdzono nastepujace uszkodzenia:

o intensywne zacieki i wykwity, odpryski betonu oraz lokalna korozja odstonigtego zbrojenia,
wystepujace na ok. 1/3 szerokosci oczepu podpory L-4 (fot. 39),

« odpryski otuliny spowodowane korozja zbrojenia w narozu zachodnim podpory L-1 (fot. 37),

. zanieczyszczenia zalegajace na tawach podtozyskowych, powodujace utrzymywanie si¢ wilgoci
i przyspieszajace korozje¢ betonu i fozysk (fot. 33, 40).

Przyczyna uszkodzen przyczotkdw sa przecieki wody przez nieszczelne dylatacje.

Stwierdzone uszkodzenia nie obnizaja przydatnosci uzytkowej, jednak powoduja zmniejszenie

trwalosci przyczotkdw.

Nie stwierdzono oznak mogacych $wiadczy¢ o uszkodzeniach fundamentdw przyczotkow.
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