Ocena stanu technicznego kanalu deszezowego w ulicy Goscinnej w Lublinie

W dniach od 20.07.2012 do 08.08.2012 w ulicy Goécinnej wykonano telewizyjny
monitoring 517,0mb kanatu deszczowego o érednicach @150mm, ©@200mm, @300mm i
?»400mm wykonanego z betonu, kamionki i zeliwa. (Zakres prac na zalgczonym rysunku).

Inspekcja telewizyjna wykonana na odcinkach przy budynku Goscinna 5 i 7 wykazala
korozje, narosla betonowe, peknigcia, przesuniecia, ubytki w zlgczach rur z wrastajgcymi
korzeniami. W studni o indeksie D26024 stwierdzono brak skorodowanej kinety. Na odcinku
D20597-D20598 wykryto studni¢ posrednig ze Slizgiem uniemozliwiajgcym dalsza inspekejg.
W tym zakresie KD nie stwierdzono powaznych uszkodzenn wymagajacych pilnej naprawy
metodg tradycyjna, natomiast z uwagi na liczne pekniecia, ubytki i korozje betonu wskazane
byloby poddanie monitorowanych odcinkéw renowacji metoda bezwykopows, ktora zapewni
zachowanie szczelnosci i zapobiegnie glebszemu procesowi korozji.

W zakresie monitoringu wykonanego wzdluz budynkéw Goscinna 9,11,13,15 oraz
wzdluz zabudowy jednorodzinnej Goscinna 60 — 74, stwierdzono na odcinku
D15131-D15132 wykonanym z kamionki duze przesunigcia w tym jedno bardzo duze z
widoczna ziemia — uszkodzenie to kwalifikuje si¢ do pilne] naprawy metoda tradycyjna. Na

odcinkach D15131-D15159 i DI15137-D15162 stwierdzono nieosiowe ulozenie rur

powodujace ich zamulanie, natomiast na odcinku D15160-D15134 stwierdzono wpust
deszczowy, a na odcinku D25982-D20596 duze korzenie w zlaczach rur. Zaobserwowano
réwniez niezgodne z podkladem geodezyjnym podiaczenie wpustow deszczowych(krat)
D15160 i D25937, ktére to zostaly wpiete do kanatu poprzez wpusty posrednie.

Na pozostatych odcinkach wykonanych z betonu inspekcja wykazata korozjg, liczne
pekniecia, przesunigcia, odpryski, ubytki oraz narosla betonowe w zlgczach rur. Usterki te
moga powodowaé jego nieszczelno$é, dlatego tez wymaga on renowacji metodg regkawa w
celu zapobiegnigcia dalszemu procesowi korozji oraz w celu zachowania szczelnosci.

Ostateczny zakres prac naprawczych powinien by¢ ustalony przez projektanta 1
wynika¢ z oceny stanu technicznego kanalu, rzeczywistych pomiaréw srednic, potozenia
kanatu w stosunku do projektowanej ulicy, a w szczegoélnosci jego zdolnosci do przenoszenia

obcigzen z ruchu kolowego pojazdow oraz obcigzen od gruntu i poziomu wod gruntowych.
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Ocena stanu technicznego kanalu deszczowego w ulicy Romantycznej w Lublinie

W dniach 25.07.2012 do 07.08.2012 r. w ulicy Romantycznej wykonano telewizyjny
monitoring 259,70mb kanatu deszczowego wykonanego z betonu o érednicy @600, @400,
@300, kamionki o srednicy @200 i zeliwa o $rednicy @150 (Zakres prac na zalgczonych
rysunkach)

Na odcinkach kanatu betonowego stwierdzono peknigcia, rysy, korozje — miejscami
znaczng oraz ubytki w zlgczach rur (czasami z wrastajgcymi korzeniami) mogace swiadezy¢
0 jego nieszczelnoéci. Z uwagi na rodzaj usterek wskazane byloby poddanie monitorowanego
kanatu renowacji metoda bezodkrywkowsa (np. rgkawa) w celu zachowania jego szczelnosci
oraz zapobiegniecia dalszemu procesowi korozji

Na odcinkach do krat stwierdzono jedynie rozsuniecia w zlgczach rur ktére w celu
zapewnienia szczelnoéci mozna zabezpieczy¢ bezodkrywkowo metoda pakera.

Ostateczny zakres prac naprawczych powinien by¢ ustalony przez projektanta i
wynikaé¢ z oceny stanu technicznego kanatu, rzeczywistych pomiarow $rednic, polozenia
kanatu w stosunku do projektowanej ulicy, a w szczegdlnosci jego zdolnos$ci do przenoszenia

obciazen z ruchu kolowego pojazdow oraz obcigzen od gruntu i poziomu wod gruntowych.




