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1. | Sredni dobowy ruch (SDR) oraz procentowy udzial w ruchu pojazdow cigzarowych
i autobuséw wg ostatniego GPR:
Intensywny ruch pieszy i rowerowy.

2. | Stan nawierzchni:

Stan techniczny nawierzchni kladki jest zadowalajacy. Stwierdzono jedynie niewielkie
zanieczyszczenia wzdtuz belek gzymsowych (fot. 13), peknigcia poprzeczne nad podpora nr 3 (fot.
12) oraz drobne nieréwnosci w strefach dylatacyjnych (fot. 8,9, I1).

3. | Stan gzymsow:

Stan techniczny belek gzymsowych jest niepokojacy. Ubytki betonu i korozje zbrojenia
stwierdzono w gzymsie potudniowym w przesle 1-2 i 2-3 na lacznej dlugosci ok. 5 mb (fot. 14, 21).
Ubytki nie stanowia zagrozenia dla statecznosci balustrad.

4. | Stan balustrad, barier i oslon:
Stan techniczny balustrad kfadki i schodéw jest zadowalajacy. Na ok. 5% powierzchni stwierdzono
ogniska korozji powierzchniowej (fot. 13, 32, 37).

5. | Stan urzadzen odwadniajacych:

Stan odwodnienia kfadki jest niepokojacy. Na diugosci obiektu brak jest wpustdw — woda
odprowadzana jest powierzchniowo w kierunku dojazdow. Kratka $ciekowa na koficu przgsta od
str. zachodniej jest niedrozna i zarosnigta trawa (fot. 9).

6. | Stan izolacji:

Stan izolacji pomostu jest niedostateczny. W przesle 1-2 i 2-3 stwierdzono intensywne przecieki
przez rysy w plycie pomostu (fot. 15, 16). Lokalne przecieki wystepuja rowniez w strefach
podporowych przeset (np. fot. 18, 20). Widoczne sa réwniez niewielkie wykwity na polgczeniu
potek gérnych dzwigardéw z belkami podporgczowymi (fot. 15, 19).

7. | Stan urzadzen dylatacyjnych:

Stan stref dylatacyjnych na jest niedostateczny. Wzdhuz dylatacji w nawierzchni ktadki widoczne sa
pekniecia (fot. 12) i nieréwnosci (fot. 8, 9, 11). Zacieki i uszkodzenia w strefach podporowych
dzwigarow i na oczepach filaréw $wiadcza o nieszczelnosci dylatacji (fot. 18, 20, 26-30).

8. | Stan konstrukeji przesel

8.1 | Stan dzwigarow glownych:

Kladka: Stan techniczny belek Plonsk jest niepokojacy. Stwierdzono korozje strzemion w strefach
podporowych, spowodowana nieszczelnoscia dylatacji (fot. 17, 18, 20). Lokalnie widoczna jest
korozja strzemion na dolnych powierzchniach belek spowodowana brakiem odpowiedniej otuliny
betonowe;j. Estetyke dzwigaréw w rejonie przyczotkow obniza graffiti (fot. 22, 24).

Schody: Stan techniczny dzwigaréw i poprzecznic stalowych w konstrukcji schodow jest
niepokojacy. Intensywna korozje stwierdzono w obrgbie spocznikow (fot. 35, 40). Na dtugosci
biegow na dzwigarach widoczne sa rdzawe zacieki ze stopnic (fot. 34, 39).

8.2 | Stan plyty pomostu:

Kladka: Stan techniczny plyty pomostu na kladce jest niepokojacy. Glownym uszkodzeniem sg
liczne rysy skurczowe w przestach 1-2 i 2-3 oraz korozja fugujgca betonu, ktorej produkty
pokrywaja rysy (fot. 15, 16). W pozostalych przgstach rysy i wykwity widoczne sg tylko lokalnie
(fot. 19). Estetyke plyty w rejonie przyczotkow graffiti (fot. 22, 24).

Schody: Stan zelbetowych spocznikow i stopnic schodowych jest niedostateczny. Stwierdzono
intensywna korozje stalowego obramowania oraz zbrojenia gornego i dolnego spocznikéw i
stopnic, a takze zarysowania i drobne ubytki betonu. Na gornej powierzchni spocznikdéw schodoéw
zachodnich widoczne sa odstoniete prety, zagrazajace bezpieczefistwu pieszych. Uszkodzenia
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8.3 | Stan wspornikéow podchodnikowych:

Stan wspornikéw podchodnikowych na diugosci kiadki jest zadowalajacy. Widoczne sg jedynie
lokalne wykwity na potaczeniu prefabrykatéw i monolitycznych belek podporgczowych (fot. 15,
19).

9. | Stan podpor
9.1 | Stan przyczoltkow (fundamentéw i korpusow):

Stan techniczny przyczotkdw jest niepokojacy. Stwierdzono nastgpujace uszkodzenia:

e ubytki betonu na pofaczeniu korpusu przyczdtka z murem oporowym (fot. 21),

e zanieczyszczenie faw podiozyskowych gruntem (fot. 23, 25),

e odslonigcie i korozja powierzchniowa zbrojenia pionowego w sciance zaplecznej podpory nr 5,
spowodowane brakiem odpowiedniej otuliny betonowej (fot. 25),

e graffiti (fot. 22, 25), pozostatosci deskowania (fot. 17) i $mieci w obrebie podpory nr 5 (fot. 24)
obnizajace estetyke przyczotkow.

9.2 | Stan filarow (fundamentow i korpusow):

Kladka: Stan techniczny filarow zelbetowych kiadki jest niedostateczny. Stwierdzono nastgpujace

uszkodzenia:

o przedawaryjny stan maskownic: poludniowej na podporze nr 2 (fot. 26¢) i pétnocnej na
podporze nr 4 (fot. 30); w wyniku pekniecia betonu i korozji zbrojenia na pofaczeniu z
oczepem maskownica grozi samoistne wylamanie i spadnigcie na chodnik lub jezdnig pod
obiektem,

e w podporze nr 2 i 4: zarysowania wzdluz dolnych i gbrnych krawedzi oczepu oraz rozlegle
ubytki betonu spowodowane intensywna korozja zbrojenia (fot. 26, 27, 29, 30), przyczyna
uszkodzen jest zawilgocenie betonu w nastepstwie przeciekow przez dylatacje,

e lokalne odstoniecie strzemion w stupie podpory nr 3 spowodowane brakiem odpowiedniej
otuliny betonowej (fot. 28b).

Schody: Stan techniczny stlupéw stalowych stanowiacych podpory schodéw wschodnich i

zachodnich jest zadowalajacy. Estetyke obnizaja jedynie niewielke zacieki ze stopnic oraz

przyklejone ogloszenia (fot. 31, 36).

10. | Stan lozysk:
Stan tozysk jest niepokojacy. Stwierdzono korozj¢ powierzchniowa zaréwno fozysk watkowych
(np. fot. 18, 20) jak i fozysk stalych (np. fot. 23, 25).

11. | Stan dojazdéw:

Stan techniczny dojazdéw jest niedostateczny. Dojazd od str. wschodniej jest wyraznie zanizony,
w wyniku czego na polaczeniu przesla z dojazdem wystgpuje niebezpieczny dla uzytkownikow
pionowy uskok o wysokosci do 6 cm (fot. 7, 8). Estetyke dojazdéw obniza bujna wegetacja
wzdhiz gzymsu na dhugosci skrzydet oraz wzdtuz potaczenia ze schodami terenowymi (fot. 7, 9).

12. | Przestrzen podmostowa i otoczenie obiektu:

Stan techniczny przestrzeni podmostowej i otoczenia ktadki jest niepokojacy. Przy przyczétku
zachodnim zalegaja liczne $mieci (fot. 25). Przed $ciana czotowg przyczétka wschodniego
wystepuje erozja gruntu (fot. 22).

13. | Administrator i stan urzadzen obcych:
Nie dotyczy.
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Na podstawie onego plzegladu uznaJe s1¢, ze obiekt mostowy nie wymaga
napraw, poza pracami porzadkowymi 1 jnymi, 1 moze byé uzytkowany bez
wprowadzenia dodatkowych ograniczen ruchu*.

II. Na podstawie przeprowadzonego przegladu stwierdzono koniecznos¢ wykonania nastgpu-
jacych robot*:

1. | W wyposazeniu:
W zakresie biezgcego utrzymania:
e udrozni¢ kratke Sciekowa na koncu kfadki od str. zachodniej,
e usung¢ zanieczyszczenia zalegajace wzdluz gzymsow,
Zalecany termin: 30.11.2012

W zakresie ekspertyz. badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji:
Brak zalecen

W zakresie remontu lub przebudowy:
e naprawi¢ (uszczelni¢) pekniecia poprzeczne nawierzchni nad podpora nr 3
e wykonaé lokalne naprawy belek gzymsowych (oczyszczenie i zabezpieczenie korodujgcego
zbrojenia, naprawa ubytkdw),
e zakonserwowac tozyska,
Zalecany termin: 30.11.2013
e wykona¢ szczelne przekrycia dylatacyjne nad filarami,
e odnowic zabezpieczenie antykorozyjne balustrad,
Zalecany termin: 30.11.2014

2. | W dzwigarach gléwnych:

W zakresie biezacego utrzymania:
Brak zalecen

W zakresie ekspertyz. badan specjalistycznych, opracowania dokumentacii:
Brak zalecen

W zakresie remontu lub przebudowy;
e wykonaé renowacje zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej schodow,
Zalecany termin: 30.11.2013
e naprawi¢ strefy podporowe belek Plofisk - zabezpieczy¢ korodujace zbrojenie i uzupetnic
ubytki betonu,
Zalecany termin: 30.11.2014

3. | W plycie pomostu:

W zakresie biezgcego utrzymania:
e zabezpieczy¢ (przez uzupelnienie ubytkéw betonu) wystajace prety na goérnej powierzchni
spocznikéw na schodach zachodnich,
Zalecany termin: 30.11.2012

W zakresie ekspertyz. badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji:
Brak zalecen

W zakresie remontu lub przebudowy:
e wymieni¢ stopnice i spoczniki zelbetowe na schodach wschodnich i zachodnich,
Zalecany termin: 30.11.2013

* — skresli¢ I lub 11
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4.

W podporach:
W zakresie biezgcego utrzymania:
e zdemontowa¢ maskownice potudniowa na podporze nr 2 i pdtnocng na podporze nr 4,
Zalecany termin: w trybie awaryjnym
e usunaé¢ grunt i $mieci z faw podtozyskowych przyczotkow,
Zalecany termin: 30.11.2012

W zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji:
Brak zalecen

W zakresie remontu lub przebudowy:

e wykona¢ remont oczepow filarow obejmujacy skucie skorodowanego i luznego betonu,
zabezpieczenie korodujacego zbrojenia i naprawe ubytkéw betonu oraz wykonanie powtok
ochronnych na oczepach i shupach,

e wykona¢ remont przyczdtkdéw obejmujacy zabezpieczenie korodujacego zbrojenia i naprawe
ubytkow betonu,

Zalecany termin: 30.11.2014

Na dojazdach:
W zakresie biezacego utrzymania:

e usungé wegetacje roélinng z nawierzchni dojazdéw na dhugosci skrzydet,
Zalecany termin: 30.11.2012

W zakresie ekspertyz. badan specjalistycznych, opracowania dokumentacji:
Brak zalecen

W zakresie remontu lub przebudowy:
e wykona¢ reprofilacje nawierzchni dojazdu od str. wschodniej w celu wyeliminowania progu
w obrebie dylatacji,
Zalecany termin: 30.11.2013

Pod obiektem i w jego otoczeniu:

W zakresie biezgcego utrzymania:
e uprzatna¢ smieci zalegajace przy przyczotku zachodnim,
Zalecany termin; 30.11.2012

W zakresie ekspertyz, badan specjalistycznych, opracowania dokumentaciji:
Brak zalecen

W zakresie remontu lub przebudowy:
Brak zaleceni

W urzadzeniach obcych:

Nie dotyczy
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